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RESUMO

A precisão é um fator determinante no sucesso clínico nos trabalhos de próteses dentárias, sendo os materiais de moldagem utilizados, além da técnica de moldagem, primordiais para a confecção de modelos fiéis das estruturas bucais. Na prática clínica, o alginato é o material de escolha de muitos profissionais na obtenção de moldes da cavidade bucal para trabalhos em próteses parciais removíveis pelo seu custo-benefício e capacidade de reprodução de detalhes satisfatórios. O objetivo desta pesquisa foi realizar uma revisão literária dos principais materiais de moldagem utilizados para a confecção de próteses parciais removíveis (PPR). Para isso, utilizou-se como fonte de dados artigos disponíveis  na Biblioteca Brasileira de Odontologia (BBO) que possuíam como descritor de assunto “prótese parcial removível” e como assunto os seguintes termos isoladamente: alginato, silicona por condensação, silicona por adição, poliéter e polissulfeto. Foram encontradas 401 referências, contudo  apenas 11 realizaram trabalhos em PPR destacando a utilização dos materiais pesquisados. Dentre eles um utilizou o poliéter para avaliar a desadaptação das selas, cinco estudaram a alteração dimensional do alginato, três compararam o alginato e a silicona através de diferentes técnicas e dois trabalhos compararam os 5 materiais de moldagem, sendo as siliconas o material que possui maior estabilidade dimensional e reprodução de detalhes. Nenhum estudo, entretanto, comparou a eficácia dos diferentes materiais de moldagem na adaptação das estruturas metálicas. Com isso, apesar dos elastômeros possuírem propriedades superiores as dos hidrocolóides irreversíveis tais como estabilidade dimensional, capacidade de cópia, elasticidade e resistência ao rasgamento, o alginato ainda é o material mais utilizado na obtenção de moldes para PPR pelos cirurgiões-dentistas. Além disso, pode-se concluir que há na literatura uma carência de trabalhos sobre próteses parciais removíveis que busquem verificar até que ponto tais materiais de moldagem podem influenciar no insucesso da adaptação da armação metálica.
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